Abriebbestandigkeit
B RHODUNA® DB (Rhodium)

----------------------------------------------------------- " RHODUNA® PT (Rhodium-Platin Legierung)
B RHODUNA® Alloy (Rhodium-Ruthenium Legierung)

Nach 2 Stunden Nach 5 Stunden Nach 10 Stunden



