~ Anzahl der Steckzyklen, bis die < 200 Steckzyklen ohne Befettung

e . : . . . | . Feinsilber
- Silberschicht durchgerieben ist ; ~10000 Steckzyklen mit Befettung

<2000 iSteckzyklerﬁ ohne Beféttung

' ' . ' Hartsilber
> 10000 Steckzyklen mit Befettung

> 50000 Steckzyklen ohne Befettung ARGUNA® C-100

Zyklen 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000



