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— Spiirbare Energie- und CO,-Einsparungen im Hartverchromungsprozess

durch platinierte Titananode

Umicores PLATINODE® HC fiir nachhaltige Hartverchromungsprozesse und vermutlich demnachst forderfahig - die Vor-
teile der Anoden zeigt ein Bericht von Christian Kurrle, Mitarbeiter des Vertriebsteams der Umicore Galvanotechnik, iiber
einen Einsatz bei der Wilhlem Bauer GmbH & Co. KG eindrucksvoll.

Dass der Einsatz von platinierten Titan- oder
Niobanoden in der Hartverchromung neben
anderen positiven Effekten zu einem gleich-
maRigeren und qualitativ hochwertigeren
Abscheidungsergebnis fihrt, ist bekannt.
Auch der reduzierte Energiebedarf durch
entsprechende Platinbeschichtung und ge-
zielte Anwendung ist keine neue Erkenntnis.
Trotzdem entscheidet sich der Gberwiegende
Teil in diesem Industriezweig fir die zumin-
dest in der Erstanschaffung kostengiinstige-
ren Elektroden aus Blei.

Diese Entscheidung wird in naher Zukunft
wohl zu iberdenken sein. Die speziell fir
Hartchromverfahren entwickelte platinierte
Titan- oder Niobanode PLATINODE® HC, die
im hochwertigen elektrokatalytischen Be-
schichtungsverfahren (Hochtemperaturelek-
trolyse) hergestellt wird, wird laut Mitteilung
von Umicore wohl in Deutschland als for-
derfahig eingestuft. Damit reduzieren sich
die Investitionskosten fir die hochwertige,
langlebige und im Vergleich zu Bleianoden
mittelfristig wirtschaftlichere Elektrode von
Umicore Metal Deposition Solutions deutlich
- und das ohne zusatzlichen Aufwand fir
den Kunden. Das Unternehmen bietet die
Beantragung der Férderung in Deutschland
als kostenlosen Service an und arbeitet mit
Hochdruck daran, diesen Service auch in al-
len anderen relevanten europaischen Lan-
dern anzubieten.

Green Deal als Ausléser fiir Férderung

energieeffizienter Anlagen und Prozesse
Die Europaische Kommission hat sich zum
Ziel gesetzt, Europa bis 2050 zum ersten kli-
maneutralen Kontinent zu machen. Dazu wur-
de der European Green Deal ins Leben geru-
fen, dessen ibergeordnetes Ziel ein besseres
und gestinderes Leben fir diese und alle zu-
kiinftigen Generationen ist. Ein wesentlicher
Bestandteil der Initiative ist die Senkung des
Energieverbrauchs. Vor allem, weil der derzei-
tige Strommix nur zu 36,4 % aus erneuerba-
ren Energien besteht und damit zu erhebli-
chen Emissionen von Kohlenstoffdioxid (CO,)
bei der Stromerzeugung beitragt [1]. Gleich-

zeitig kénnen so auch die Energiekosten fiir
die Industrie reduziert werden. Um dies zu
erreichen, schlagt die Kommission hohere
verbindliche Energieeinsparziele auf EU-Ebe-
ne vor, um bis 2030 eine Gesamtredukti-
on des Endenergie- und Primarenergiever-
brauchs um 36 % bis 39 % (gegeniiber 1990)
zu erreichen [2].

Fir die Realisierung des Vorhabens muss Eu-
ropa die enormen Potenziale emissionsarmer
Technologien sowie nachhaltiger Produkte
und Dienstleistungen nutzen. Der Ubergang
zu einer klimaneutralen, kreislauforientier-
ten und dennoch wettbewerbsfahigen Wirt-
schaft erfordert das Engagement der gesam-
ten Industrie. Dabei kommt allen industriellen
Wertschépfungsketten, insbesondere aber
energieintensiven Branchen wie der Hartver-
chromung, eine zentrale Rolle zu. Zur Unter-
stiitzung sind entsprechende Férderungen
vorgesehen, die jedoch jeweils auf nationaler
Ebene umgesetzt werden und daher bei den
jeweiligen landerspezifischen Institutionen zu
beantragen sind.

Forderung der PLATINODE® HC

In Deutschland kénnen nach Angaben von
Umicore bis zu 40 % der Investition in die
PLATINODE® HC durch das Bundesamt fiir
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ge-
fordert werden, maximal 300 000 Euro Uber
einen Zeitraum von drei Jahren. Ausschlag-
gebend fir die Férderung sind die vermie-
denen CO,-Emissionen durch den geringe-
ren Strombedarf im Vergleich zu Bleianoden.
Konzerne konnen hier ihre Investitionssum-
me um 700 Euro, kleine und mittlere Unter-
nehmen sogar um 900 Euro pro Tonne Koh-
lenstoffdioxid reduzieren [3].
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Dass Umicore hier die Antragstellung ohne
zusatzliche Kosten Ubernimmt beziehungs-
weise vermittelt, bietet Kunden verschiede-
ne Vorteile:
- ein vermiedene Zeitaufwand flr die Bean-
tragung der Forderung
— die Vermittlung eines unabhangigen Ener-
gieberaters zur Stellung des Férderantrags
— die notwendige Bestatigung der CO_-Ein-
sparung durch ein offizielles Priifverfahren
Die Inanspruchnahme dieser Serviceleistun-
gen ist natlrlich nur optional. Insbesondere
bei der Einbeziehung eines eigenen Energie-
beraters kann sich der Verzicht in einigen Fal-
len lohnen, da der vermittelte Energieberater
10 % der Férdersumme fir sich beansprucht,
allerdings nur im Erfolgsfall.

Energieeinsparpotential von
unabhangiger Stelle bestatigt

Das Berliner Ingenieurbiiro Delta Engineering
& Chemistry GmbH hat eine Untersuchung
und Vergleichsanalyse der PLATINODE® HC
und Bleianoden hinsichtlich Energieeffizienz
und -einsparung unter Laborbedingungen
durchgefihrt. Dabei wurde festgestellt, dass
ein 1:1-Austausch von Bleianoden durch die
platinierte Anode eine Energieeinsparung
von mindestens 2,7 % ermdglicht, da die Pla-
tinbeschichtung Strom besser leitet. In der
Praxis auf optimal eingerichteten Groanla-
gen bestatigt Umicore tatsachlich Ersparnis-
se von etwa 12 %. Laut Messungen des In-
genieurbiros kann dieser Minderverbrauch
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Mit einer maBlgeschneiderten und absolut formstabilen PLATINODE® werden qualitativ bestmdg-

liche Beschichtungsergebnis erzielt

(Bild: Umicore)
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in Prozent

H Bleianode
M Umicore PLATINODE® HC

Abstand Anode // Kathode 4 cm

i Kosten Bleianode
Zusatzkosten (wartung und Entsorgung)

1 Kosten Umicore PLATINODE® HC
Kostenreduzierung (staatl. Forderung und reduzierter Energieverbrauch)

Beschaffungskosten
PLATINODE® HC

Beschaffungskosten
Bleianode

Insgesamt zeigt die Untersuchung des Ingenieurbiiros Delta Engineering & Chemistry GmbH, dass die PLATINODE® HC eine effiziente und energie-

sparende Alternative zu Bleianoden darstellt, dargestellt als Energieeinsparung (links) und erforderliches Investment (rechts)

an Energie auf Uber 30 % gesteigert werden,
wenn die flexible Formgebung und Stabilitat
der platinierten Titan- beziehungsweise Ni-
obanode ausgenutzt werden. Im Gegensatz
zu konventionellen Bleianoden kann der Ab-
stand zwischen Anode und Kathode deutlich
verringert werden, was den benétigten Ener-
gieeinsatz nahezu linear abnehmen [asst.
Insgesamt zeigt die Untersuchung, dass die
PLATINODE® HC eine effizientere und ener-
giesparende Alternative zu Bleianoden dar-
stellt. Der hierzu erstellte Bericht wird von der
Umicore fir die BAFA-Férderung kostenfrei
als offizielle Bestatigung der Energie- und
damit einhergehenden Einsparung an Koh-
lenstoffdioxid zur Verfligung gestellt.
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Installation bei Wilhelm Bauer

Die Wilhelm Bauer GmbH & Co. KG ist ein re-
nommiertes Unternehmen, das sich seit 1945
auf die Veredelung von metallischen Oberfla-
chen spezialisiert hat. Vor einigen Jahren ent-
schied sich das Unternehmen, in einem klei-
nen Behalter mit Hartchromelektrolyt die
Bleianoden durch eine individuell gefertig-
te PLATINODE® HC zu ersetzen. Die Inves-
tition hat sich gelohnt, berichtet Jan Bauer,
Geschaftsfihrer des in Hannover ansdssigen
Unternehmens, und fihrt weiter aus: Die Er-
fahrungen mit den platinierten Titananoden
waren sehr positiv und die Einsparung von
rund 10 % der Energiekosten sowie unsere
entsprechend positivere CO -Bilanz sprechen

Bei der energieintensiven Hartverchromung von zum Beispiel GieBwalzen ist die PLATINODE® HC
durch eine mégliche staatliche Férderung, Energieeinsparung und das Entfallen der Entsorgung

von Bleichromat bereits nach etwa 2 Jahren wirtschaftlicher als Bleianoden
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fur sich. Da die Energiekosten in den letzten
Jahren stetig gestiegen sind, wurde 2022 die
Entscheidung gefallt,auch die deutlich groRe-
ren Elektrolypositionen umzuristen. Ziel ist
es, sukzessive die iber 200 Bleianoden durch
die PLATINODE® HC zu ersetzen. Um dieses
Vorhaben auch wirtschaftlich zu unterstt-
zen, hat die beauftragte Umicore nicht nur
ein Vorkonzept und ein Angebot erarbeitet.
Uber ihren bei derartigen Umriistungen mitt-
lerweile fest eingebundenen Energieberater
wurde gleichzeitig ein entsprechender For-
derantrag beim BAFA gestellt.

Anfang 2023 wurden die ersten 24 mal-
geschneiderten Anoden mit einer beein-
druckenden Lange von Uber sechs Metern

Eine Verringerung des Abstands zwischen
Anode und Kathode ist bei Bleianoden auf-
grund von Verformungen nur bedingt méglich

(Bild: Umicore)
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Anfang 2023 wurden bei der Wilhelm Bauer GmbH & Co.KG maBigeschneiderte Anoden mit einer

beeindruckenden Linge von iiber sechs Metern installiert, wodurch sich der Stromverbrauch pro

Jahr um 87 121 kWh und der CO,-FuBabdruck um 63,8 Tonnen reduziert haben

(Bild: Umicore)

Die Fokussierung auf eine nachhaltige Produktionskette ist auch im Segment Hydraulikzylinder

bereits spiirbar

installiert und die Produktion erfolgreich
aufgenommen. Ebenso beeindruckend ist
die Wirkung des Austausches: Die Wilhelm
Bauer GmbH & Co. KG verbraucht dadurch
87 121 kWh weniger Strom pro Jahr. Gleich-
zeitig reduziert das Unternehmen seinen
CO,-FuBabdruck um 63,8 Tonnen; zum Ver-
gleich: Fir eine dquivalente CO,-Kompensa-
tion waren weit Uber 5000 ausgewachsene
Buchen notwendig [4].

Auf Basis der eingesparten Menge an Koh-
lenstoffdioxid kann das Unternehmen zu-
dem mit einer Forderung durch das BAFA in
Hohe von rund 57 500 Euro rechnen. Damit
wirden sich die Investitionskosten von an-
nahernd 275 000 Euro relativieren bezie-
hungsweise es werden voraussichtlich rund
36 % der Summe durch Energieeinsparung
und Forderung finanziert. Allein aus wirt-
schaftlicher Sicht ist nach Aussage von Chris-
tian Kurrle aus dem Vertriebsteam der Umi-
core bereits mittelfristig mit einem Ende des

(Bild: Umicore)

Einsatzes von Bleianoden in der Hartverchro-
mung zu rechnen. Langlebigkeit, Effizienz,
Energieeinsparpotential und jetzt die vor-
aussichtliche Férderung der PLATINODE® HC
bringen monetdre Wettbewerbsvorteile, die
fiir Anwender von Bleianoden nicht zu kom-
pensieren sind, ist Kurrle Gberzeugt.

Crundsatzlich verfugt die PLATINODE® in al-
len Ausfiihrungen {iber eine hohe Haftfestig-
keit, Korrosionsbestandigkeit und Duktilitdt
und damit Uber eine dberdurchschnittliche
Lebensdauer - diese wird von Umicore mit
etwa dem Fiinffachen einer handelsiiblichen
Bleianode angegeben. Dies schldgt sich be-
reits mittelfristig auch ohne Férderung posi-
tiv in der Kosten-Nutzen-Rechnung nieder. In
der Regel rechnet sich die Investition bereits
nach etwa drei Jahren. Im Falle der energie-
intensiven Hartverchromung ware dies durch
die mégliche staatliche Férderung, die Ener-
gieeinsparung und das Entfallen der Entsor-
gung von Bleichromat mit der platinierten
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Anode dann bereits im zweiten Jahr wahr-
scheinlich.

Schwerer messbare Faktoren wie ein effizi-
enterer Arbeitsablauf, die Reduzierung von
WartungsmafRnahmen und dadurch beding-
ten Produktionsausfallen sowie der Image-
gewinn sind dabei noch nicht berticksichtigt.
Ebenso wie die Wiederverwendbarkeit der
individuell gefertigten Elektrodenkonstruk-
tion, die nach Verschlei der Platinschicht
einfach replatiniert werden kann. Auch der
Kosten- und Zeitaufwand, der durch behord-
liche Auflagen fiir Bleianoden entsteht, ist
nicht einbezogen.

Vorteile in puncto Nachhaltigkeit

Nicht nur aus monetaren Griinden gehort den
platinierten Elektroden nach Uberzeugung
der Umicore die Zukunft, sondern auch weil
Umweltaspekte immer mehr an Bedeutung
gewinnen. Die Fokussierung auf eine nachhal-
tige Produktionskette veranlasst die einkau-
fenden Unternehmen zunehmend, nicht in ihr
Konzept passende Lieferanten auszusortie-
ren. So kdnnte eine Weiternutzung von Blei-
anoden in der Hartverchromung wohl zuneh-
mend zum Problem werden.

Grund hierfir ist, dass das bei der Hart-
verchromung entstehende Bleichromat in
Deutschland dkologisch als stark wasserge-
faghrdend (hochstmogliche Einstufung) ein-
gestuft ist. Dariiber hinaus ist das Abfall-
produkt als krebserzeugend (Kategorie 1B)
und fortpflanzungsgefahrdend (Kategorie 1A)
klassifiziert [6]. Die Europaische Chemika-
lienagentur ECHA hat Bleichromat in die
Kandidatenliste der besonders besorgnis-
erregenden Stoffe (Substance of very High
Concern, SVHC) aufgenommen [7].

Diese und andere Einschatzungen fihren
weltweit zu einer immer starkeren Regulie-
rung der bleiverarbeitenden Unternehmen.
So bestehen bereits bei der Beschaffung von
Blei zur Weiterverarbeitung zeit- und kos-
tenintensive Hirden, wie zum Beispiel in den
USA durch die Registrierung bei der US-Um-
weltbehorde EPA. Umgekehrt bestehen bei
der Entsorgung von Abfallen oft zahlreiche
Hindernisse; hier seien nur mengenmaRige
Abgabevorschriften oder die damit verbun-
denen Kosten genannt. Die Beschaffung von
Blei und die Entsorgung der anfallenden Ab-
fallprodukte wie Bleichromatschlamm wer-
den bis zu einem mdglichen Verbot vor-
aussichtlich immer komplizierter und teurer
werden.

Aber nicht nur umweltpolitische Bedenken
fihren zu immer strengeren Vorschriften.
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Aufgrund der Gesundheitsgefdhrdung hal-
ten diese folgerichtig auch im Bereich der
Arbeitssicherheit immer mehr Einzug, wie
am Beispiel der Aktivitaten der US-Behorde
OSHA nachvollzogen werden kann. Die Aufla-
gen zum Schutz der Mitarbeiter (zum Beispiel
Reinigungseinrichtungen, Schutzkleidung
oder medizinische Vorsorgeuntersuchun-
gen) werden immer umfangreicher und da-
mit kostenintensiver [8]. Langfristiges Ziel al-
ler MalRnahmen ist es, Blei durch weltweite
konzertierte Anstrengungen zunehmend aus
industriellen Prozessen zu verdrangen.

Garant fiir qualitativ

hochwertiges Ergebnis

Bei der Betrachtung von Nachhaltigkeit und
monetdren Aspekten gerat der Hauptvorteil
der PLATINODE® fast aus dem Blickfeld. Mit
diesen mafgeschneiderten Elektroden wird
das nach Einschatzung von Umicore qualita-
tiv wohl beste Beschichtungsergebnis erzielt.
Die professionelle, individuelle Konstrukti-
on erlaubt eine sehr gleichmaRige Schichtdi-
ckenverteilung auf dem Werkstiick, die keiner
Nachbearbeitung erfordert. Dies ist zum ei-
nen auf die absolute Formstabilitat platinier-
ter Titananoden zurlckzufiihren, zum anderen
auf die (der wassrigen Abscheidung tberle-
gene) Hochtemperaturelektrolyse. Die damit
hergestellten Platinschichten besitzen eine
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Reinheit von 99,99 % und zeichnen sich un-
ter anderem durch eine hohe Haftfestigkeit
und Duktilitat aus.

Diese Vorteile kommen auch in vielen ande-
ren Segmenten neben der Hartverchromung
zum Tragen. Sowohl im dekorativen Bereich,
beispielsweise bei der Beschichtung von
Schmuckstiicken, als auch im technischen
Bereich sind die anderen Varianten der PLA-
TINODE® nicht mehr wegzudenken. Langst
ist sie zum Beispiel im Automobilbereich oder
in der Wasseraufbereitung aufgrund ihrer
unkomplizierten Handhabung die Elektrode
der Wahl. Gleichzeitig hat sich die Beschich-
tung mit diesen hochwertigen Elektroden
mittlerweile auch im technischen Hochleis-
tungssegment wie der Halbleiter- und Leiter-
plattentechnik etabliert.
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